
Руководство

 R2C™*

* The Root 2 (to) Crown – от корня до коронки.

 Комплексное решение
 для постэндодонтического
восстановления зуба 
 



 Надежный коронковый герметизм 
в 3 раза увеличивает положительный
прогноз эндодонтического лечения1

 
 

1 Gillen BM, Looney SW, Gu LS, Loushine BA, Weller RN, Loushine RJ, Pashley DH, Tay FR. «Impact of the quality of coronal restoration  
 versus the quality of RC fi llings on success of RCT: a systematic review and meta-analysis». J Endod. 2011 Jul; 37(7): 895–902.

Матричная система

Формирование 
эндодонтического 
доступа

Адгезивная система
Полимеризация

Создание 
«ковровой дорожки»
и препарирование
корневого канала

Ирригация системы 
корневых каналов

Композитная реставрация.
Финишная обработка 
и полировка поверхности

Дезинфекция 
и временное пломбирование 
корневого канала

Обтурация корневого канала

Palodent® V3

Cavity Access Set
Start-X™

Prime&Bond® universal
SmartLite® Focus®

* Доступно не во всех странах СНГ.

ProGlider®, ProTaper Next®

WaveOne® Gold, ProTaper Gold®

X-Smart® Plus, X-Smart
Propex Pixi®

* Доступно не во всех странах СНГ.

Endoactivator®

SDR®

ceram.x® SphereTEC® one
Enhance®

AH Temp™

GuttaCore®

AH Plus 

* Доступно не во всех странах СНГ.
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Данные анализа 1,4 млн. эндодонтических
процедур, проведенных в 50 штатах США, 

продемонстрировали, настолько успешным 
может быть эндодонтическое лечение:
97% эндодонтически леченных зубов

через 8 лет продолжали функционировать.

Salehrabi, R., and I. Rotstein. «Endodontic Treatment Outcomes in a Large Patient Population in the USA: 
An Epidemiological Study.» Journal of Endodontics 30.12 (2004): 846–50.
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1 Hoen, Michael M., and Frank E. Pink. Contemporary endodontic retreatments: an analysis based on clinical treatment fi ndings. 
 Journal of Endodontics 28.12 (2002): 834–836.

Пропущенные корневые каналы являются причиной

 неудач эндодонтического лечения в 42 % случаев1.

Недостаточный доступ к корневым каналам создает трудности при их локализации. 
Одна из основных причин неудачного эндодонтического лечения – необработанные,
пропущенные корневые каналы. 
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Крайне важно

• Обеспечить достаточный обзор для осмотра дна полости зуба и устьев корневых каналов 
• Создать прямолинейный доступ к корневым каналам

Набор для создания 
эндодонтического доступа

• Минимальное количество инструментов.

• Четко определенные протоколы исполь-
 з

ческих и керамических реставраций. 
ования для витальных зубов, металли-

 

Cavity Access Set

START-X™ #1
Тонкая обработка стенок полости.

START-X™ #2
Обнаружение канала MB2.

START-X™ #3
Обнаружение устьев корневых каналов.

START-X™ #4
Удаление металлических штифтов.

START-X™ #5
Раскрытие исходной анатомии 
дна парапульпарной камеры.

Получите более высокий контроль
и точность с ультразвуковыми насадками,
специально разработанными для финиш-
ной обработки полости доступа и локали-
зации устьев каналов. 

• Микрофрезеровка активной 
 части насадки:

 – минимизирует износ алмазного
       напыления при использовании

•  Водяное охлаждение:

 – охлаждает  насадку и предотвраща-
  ет перегрев обрабатываемого зуба, 
  что особенно важно при удалении
  металлических штифтов, которое 
  проводится на высокой мощности.

 – периодическое использование 
  ирригации позволяет поочередно 
  выполнять точные манипуляции 
  в сухой среде и проводить уда-
  ление опилок.

Start-X™
Ультразвуковые насадки

• Возможность финишной обработки 
 стенок пульпарной камеры с помощью
 инструмента endo-Z или конического 
 бора с алмазным покрытием.

• Бор X-Gates сочетает в одном инструмен-
 те все преимущества Gates № 1, 2, 3 и 4.
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Переменная конусность обеспечивает 

лучшую обработку корневого канала1. 

Термообработка никель-титанового (NiTi) сплава улуч- 

шает его кристаллическую структуру, что повышает

гибкость и устойчивость к торсионным нагрузкам2.

Создание «ковровой дорожки» является 
важным шагом для понимания анатомии
корневого канала, подлежащего лечению,

Традиционная техника формирования 
корневого канала файлами из нержавеющей
стали имеет несколько недостатков:

• для адекватного формирования 
необходимо большое количество файлов; 

• трудоемкая и долгая процедура;

•  формирование вручную может привести 
к транспортации канала;

• формирование корневых каналов 
со сложной анатомией – тяжелая 
и сложная процедура4.

Неправильная «ковровая дорожка» или
ее отсутствие приводит к:

• увеличению торсионной нагрузки
и риску поломки файла;

• транспортации корневого канала;

• формированию уступов и ступенек3.

1 Carrotte, P. «Endodontics: Part 7 Preparing the root canal.» British dental journal 197.10 (2004): 603–613.
2 Gu, Yu, et al. «Various heat-treated nickel–titanium rotary instruments evaluated in S-shaped simulated resin canals.» 
 Journal of Dental Sciences (2016).
3

 J.Hong et al. «Effect of repetitive pecking at working length for glide path preparation using G-fi le»; Restor Dent Endod. 2015 May; 40(2): 123–127.
4

 A. Dhingra et al. «Simplify your Endodontics with Single File Systems – case reports»; IOSR-JDMS Vol.6, Issue 6 (May-June 2013): 44–51.
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Создавая "ковровую дорожку", мы обеспе-
чиваем условия для обработки канала ро-
тационными файлами на всю рабочую длину.

S1

S2

F1

F2

Выберите свое эндодонтическое решение

С последовательным
вращением файла
Производительность 
и универсальность

ProTaper Next®

ProGlider®

X1

X2

®

ProGlider®

С последовательным 
вращением
Привычная эффективность
и универсальность

ProTaper Gold WaveOne® Gold

Primary

ProGlider®

Реципрокный тип
вращения файлов
Простота и уверенность

Рекомендуемое решение для обтурации
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1 Внутренние лабораторные данные. По сравнению с ProTaper® Universal.

Никель-титановый сплав M-Wire® 
увеличивает гибкость инструментов, 

сохраняя их режущую эффективность. 
Эта технология термической обработки 

запатентована Dentsply Sirona.

Основной протокол

Дополнительно

X1

X2

PG 016 2%

017 4%

025 6%

X3

X4

X5

030 7%

040 6%

050 6%

ProTaper Next®

• Покрывает сложные клинические случаи1.
 Благодаря уникальному змееподобному 
 движению и большей гибкости подходит 
 для более узких и изогнутых корневых
 каналов, в отличие от большинства ни-
 кель-титановых систем.

• Повышенная безопасность1. Риск пере-
    лома инструмента значительно снижен, 

вместе с тем файл гораздо лучше сохра-
няет анатомию корневого канала. Безо-

 пасность пациента и прочность инстру-
 мента являются основополагающими
  принципами эндодонтического лечения.

• Сокращает время обработки 1.
 Меньшее количество используемых ин-
 струментов и высокая режущая эффек-
 тивность сокращают время обработки
 канала. Сэкономленное время можно
 использовать, например, на проведение 
 более качественной ирригации.

• Лучше удаляет опилки. Инструмент  дви-
 жется в канале волнообразно раскачи-
 вающимися движениями благодаря
 смещенному от центра прямоугольному
 сечению, освобождая пространство
 для эвакуации опилок дентина.

ProGlider®

Создание «ковровой дорожки» 
легко и быстро

• Подходит для сильно искривленных 
каналов.

• Минимизирует вероятность транспор-
тации канала по сравнению с ручными
инструментами.

• Инструмент прост в использовании.

ProGlider® – значительно меньше искажений

Размер 16.02, переменная конусность от 2-8%

Файл из нержавеющей стали – высокий уровень иска-
жений (уступы, ступеньки и транспортация канала)

Сохранение анатомии корневого канала

Любезно предоставлено 
д-ром Берутти 

с соавторами. 2013 г.
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Безопасность для пациента

• WaveOne® Gold на 50 % более устойчив 
к циклическим нагрузкам по сравнению 
с WaveOne®.

• Уменьшен эффект вкручивания** по срав-
нению со стандартными ротационными 
инструментами.

Охватывает более широкий спектр 
морфологии каналов. 1 

• Повышенная гибкость файлов благо-
даря технологии NiTi сплава GOLD.

• Расширенный диапазон размеров 
(Small, Primary, Medium, Large).

Препарирование канала еще быстрее

• Увеличена режущая способность.

• Для большинства клинических слу-
чаев нужен только один файл (Primary), 
что сокращает время препарирования 
и позволяет провести более тщатель-
ную ирригацию  

020 Small7%

025 Primary7%

035 Medium6%

045 Large5%

0

ISO-цветокодирование

Proglider®

016 2%

WaveOne® Gold

WaveOne® Gold

Оптимизированный кончик

Переменная конусность

Термическая обработка NiTi сплава Gold

Эволюция поперечного сечения

Реципрокный тип движения
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Уже хорошо знакомая философия ProTaper®: 

ProTaper Gold®

Эволюционное продолжение линейки ProTaper®. Еще более гибкий.

• 

• 

• 

• 

Геометрия ProTaper Gold® – результат 
совершенного металлургического процесса

Файлы ProTaper Gold® имеют запатентованную 
прогрессивно сужающуюся форму для 
эффективной и последовательной обработки 
каждого отрезка корневого канала.

Формирующие файлы ProTaper Gold® 
(шейперы S1, S2) предварительно расширяют 
устьевую и среднюю треть каналов и 
предназначены для совершения выметающих 
движений.

Финишные файлы ProTaper Gold® (финишеры 
F1, F2, F3, F4, F5) более гибкие, работают в 
апикальной трети канала

• 

Та же последовательность шейперов
и финишеров  

Те же настройки скорости и торка

• 

• 

–

–

Повышенная гибкость и большая 
устойчивость к циклической усталости 
благодаря NiTi сплаву с запатентованной 
термообработкой GOLD.

Поставляются стерильными и сразу готовы к 
безопасному клиническому использованию.

Обладает в 2,6 раза большей устойчивостью 
к циклической усталости**

Обладают памятью формы и гибкостью и 
подходят для обработки более широкого 
спектра морфологии каналов с минимальным 
риском транспортации или изменения их 
анатомии.

** Для финишных файлов ProTaper Gold® F3. Среднее сопротивление циклической усталости системы ProTaper Gold® в 2,4 раза выше чем
Результаты внутренних исследований. Данные предоставляются по запросу.

Основной протокол

Дополнительно

SX
019.04*

F3
030.09*

F4
040.06*

F5
050.05*

S1
018.02*

F1
020.07*

F2
025.08*

S2

®

ProGlider®

ProTaper Gold

SX
019.04*

 у системы ProTaper® Universal.

11 mm   ProTaper Gold®

13 mm  ProTaper® Universal

Укороченный хвостовик
ProTaper Gold® обеспечивает
улучшенный доступ
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• Мультичастотный апекслокатор для опре-
 деления рабочей длины корневого канала.

•  Занимает минимальное пространство
 во время работы и транспортировки,
 сохраняя точность и надежность.

• Двойной контроль продвижения файла
 (визуальный и прогрессивный звуковой
 контроль с 4 уровнями громкости).

Propex Pixi®
Апекслокатор

Компактный, легкий, простой

• Большой жидкокристаллический экран.

• Легкий визуальный контроль настроек 
 в процессе работы

• Отображение уровня заряда батареи.

X-Smart™
Эндодонтический мотор 

•   Скорость от 120-800 об/мин

•   Контроль торка от 0,6-5,2 Н/см 

•   Легкая рукоятка наконечника (92 г)
     с кнопкой вкл/выкл 

•   Режим автореверса

•   Работает от сети или аккумулятора

•   Работает без педали (продается отдельно)

•   Поставляется с угловым наконечником 16:1

Удобный эндодонтический мотор 
с возможностью выбора ротационного
или реципрокного типа движения

• Нет ножной педали – выключатель
 находится на рукоятке наконечника

• Отличные обзор и доступ благодаря
 миниатюрной головке углового нако-
 нечника, которая фиксируется в 6 
 положениях.

• Навигация Click&go:
 –  дружественный интерфейс;
 – кнопки управления каждой функцией.

• Реципрокное движение позволяет 
 формировать канал одним файлом.

• Безошибочный выбор файла:
 – ISO-цветокодирование библиотеки
  файлов;
 – предварительно запрограммированные
       настройки для всех систем файлов 
       Dentsply Sirona*.

X-Smart® Plus
Эндодонтический мотор 

мотора.

8 * Может отличаться в зависимости от даты производства.



1 Peters, O. A., K. Schonenberger, and A. Laib. «Effects of Four Ni-Ti Preparation Techniques on Root Canal Geometry Assessed 
 by Micro Computed Tomography». International Endodontic Journal Int Endod J 34.3 (2001): 221–30.
2 Stojicic, Sonja, Slavoljub Zivkovic, Wei Qian, Hui Zhang, and Markus Haapasalo. «Tissue dissolution by sodium hypochlorite: 
 effect of concentration, temperature, agitation, and surfactant.» Journal of endodontics 36, no. 9 (2010): 1558–1562.

Независимо от используемой системы инструментов 

до 35 % стенок корневого канала в процессе

 обработки остаются нетронутыми 1.

При постоянной активации ирригационного раствора 

ткани в системе корневых каналов растворяются

в 12 раз быстрее, чем без активации2.

Исключительно механическая обработка 
не способна обеспечить достаточную 
степень снижения количества бактерий
для лечения апикального воспаления:

• инструментальная обработка 
не разрушает смазанный слой;

•  латеральные корневые каналы 
не обрабатываются файлами;

•  некротизированные ткани сохраняются
в корневых каналах после инструмен-
тальной обработки;

• заблокированные области корневых кана-
лов препятствуют движению силера, ле-
карственных препаратов и гуттаперчи;

•  неполноценная дезинфекция корневого
канала может привести к необходимости 
повторного лечения.
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Удобный и простой аппарат 
для активации ирригационного раствора

• Активация раствора в хорошо сформи-
рованных каналах играет важную роль
в удалении продуктов распада и дезин-
фекции системы корневых каналов.

• Безопасен благодаря прочным и гибким
насадкам с маркировкой глубины, изго-
товленным из полимера медицинского 
назначения.

• Одноразовые насадки и защитные
чехлы обеспечивают контроль пере-

Endoactivator®

крестного заражения. 
S #15/02

L #25/04

M #35/04
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1 Gibson R, Howlett P, Cole BO: Effi  cacy of spirally fi lled versus injected non-setting calcium hydroxide dressings.
 Dental Traumatology 2008; 24: 356–359.
2 Law A, Messer H: An evidence-based analysis of the antibacterial effectiveness of intracanal medicaments.
 J Endod. 2004 Oct;30(10): 689–94.

При отсутствии временного пломбировочного
материал в корневых каналах между 

посещениями пациента микробная контаминация
 может достичь практически первоначального

уровня1.

Временный лекарственный материал создает
условия  для уменьшения бактериальной
нагрузки в системе корневых каналов после

 инструментальной обработки и ирригации. 

Его эффективность во многом зависит от 
правильного размещения в корневом 
канале: он должен заполнять апикальную
треть и достигать латеральных каналов.

Инжекторное ведение Ca(OH)  в корневой канал 
2

2 раза эффективнее  его заполнения при  

помощи каналонаполнителя Lentulo 1.

Невозможно на 100% очистить корневой канал,

поэтому после обработки в них остаются бактерии. 

Гидроксид кальция остается лучшим доступным 

внутриканальным лекарственным средством

для дальнейшего уменьшения остаточной 

микробной флоры2.  

Формирование 
эндодонтического 

доступа

Создание 
«ковровой дорожки» 

и формирование 
корневого канала

Ирригация 
системы 

корневых 
каналов

Дезинфекция 
и временное

пломбирование 
корневого 

канала

Обтурация

10



1 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.

Канюля AH Temp™ Канюля Calxyl1

Угол 45°

Рабочая длина 25 мм

Внешний диаметр 26G

Внешний диаметр 29G

11

Антибактериальная высокощелочная 
паста на основе гидроксида кальция 
и уровнем pH 12

•  Предварительно смешанная готовая
      к использованию паста в шприце.

• Контролируемое внесение на всю глу-
бину корневого канала с помощью уль-
тратонкой, длинной и изогнутой AH-Temp 
канюли с силиконовым ограничителем 
для контроля глубины погружения.

• Значительно ниже скорость высыхания.

• Безопасность с эффективной 
дезинфекцией (высокий pH).

• Высокая рентгеноконтрастность.

• Длинная тонкая канюля: наружный 
    диаметр канюли 0,41 мм (26G), 
    внутренний диаметр 0,31 мм (29G)

•  Долгое хранение: 
   - не сохнет 3 мес после вскрытия шприца
   - не блокирует канюлю, не сохнет 
     в шприце – нет потерь материала.

Рекомендация: в качестве временного 
пломбировочного материала после 
внесения AH Temp используйте 
используйте IRM (цинкоксидэвге-
нольный цемент повышенной 
прочности) от Dentsply Sirona.

AH Temp™
Временный пломбировочный материал

11



1 Ng, Mann, Rahbaran, Lewsey & Gulabivala, Unit of Endodontology, UCL Eastman Dental Institute, University College London, London;  
 Department of Medical Statistics, London School of Tropical Medicine and Hygiene, London; and Clinical effectiveness Unit, The Royal  
 College of Surgeons of England, London, UK.

… заполнение системы корневых каналов 

без пустот значительно улучшает результат

при первичной эндодонтии 1.

Промежутки между штифтами
холодной гуттаперчи могут 
содержать патогенные бактерии

Использование техники с мастер-штифтом
предотвратит возникновение некоторых
из образовавшихся промежутков между
уплотненными конусами, однако гуттапер-
чевый штифт может не достичь всех точек 
выхода. В каналах с несколькими апикаль-
ными отверстиями материал может не дос-
тичь трехмерного качества обтурации.

Формирование 
эндодонтического 

доступа

Создание 
«ковровой дорожки» 

и формирование 
корневого канала

Ирригация 
системы 

корневых 
каналов

Дезинфекция 
и временное

пломбирование 
корневого 

канала

Обтурация

При  латеральной компакции холодной гут-
таперчи могут оставаьтся промежутки и пус-
тоты, которые отчетливо видны на фотогра-
фиях. Эти промежутки способствуют росту 
вредных бактерий, которые могут привести  
к необходимости повторного лечения.

Корональный
срез

Одиночный штифт: 
большие пустоты

Обратите внимание на много-
численные пустоты, которые 
остаются в системе с одним
штифтом. В передне-щечном
 канале отсутствует

гомогенная обтурация

Одиночный штифт: 
еще одна пустота 
в щелевидном пространстве

Срединный
срез

Срединный
срез: 

щечно-язычная
проекция 
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Гуттаперча
(стандартный материал)

Поперечно сшитая гуттаперча
(преобразованная гуттаперча)

 

Обтураторы с поперечно сшитым 
гуттаперчевым носителем

• Удобство однократного введения

• Простая техника применения по сравнению 
с вертикальной и латеральной 
конденсацией 

• Обтуратор соответствует форме 
отпрепарированного канала современными 
ротационными эндодонтическими 
инструментами

• Простая техника подготовки канала под 
штифт (по сравнению с обтураторами на 
пластиковом носителе)

• Обеспечивает 3D обтурацию благодаря:

 - Гидравлической силе, которая 
воздействует на разогретую гуттаперчу, 
заставляя ее распространяться во всех 
направлениях в пределах корневого 
канала

 - Внутреннему плотному гуттаперчевому 
носителю, который обеспечивает 
надежную трехмерную обтурацию, 
заполняя канал на всем протяжении, 
включая изгибы и перешейки, давая 
надежный результат

1 Li GH, Niu LN, Selem LC, Eid AA, Bergeron BE, Chen JH, Pashley DH, Tay FR. Quality of obturation achieved by an endodontic 
 core-carrier system with crosslinked gutta-percha carrier in single-rooted canals. J Dent. 2014 Sep;42(9): 1124–34.

Обратите внимание на обилие пустот
в этом сечении при использовании 
метода латеральной компакции.

Пограничный зазор при горячей вер-
тикальной конденсации гуттаперчи 
представляет собой лоскут ПВС-ма-
териала, выдавливаемого с поверх- 
ности образца.

Сечение канала, заполненного
GuttaCore®, показывает полное 
заполнение.

Гуттаперча в разных формах

GuttaCore®

Обтурационная система

«…GuttaCore® обеспечивает самое высокое заполнение

 каналов гуттаперчей с наименьшим количеством пустот 
в коронковой и апикальной частях, чем любая другая методика1».

13
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1 Schaefer, E: Evaluation of contemporary root canal fi lling materials, ZM 93: 1, 24–28. 2003.

Силеры на эпоксидной основе – самые известные 

и наиболее исследованные во всем мире – 

могут быть рекомендованы для клинического 

применения при всех техниках обтурации1.

Заключительным этапом эндодонтиче-
ской процедуры является предотвраще-
ние прохождения микроорганизмов 
и жидкости по корневому каналу и запол-
нение всей системы каналов. Силер запол-
няет пустоты между гуттаперчей и стенка-
ми корневого канала. Герметичность 
является одним из важнейших факторов 
успеха эндодонтического лечения.

Силер должен: 

• обладать герметизирующей способно-
стью и биосовместимостью;

•  обеспечивать герметичность и сцепле-
ние с пломбировочным материалом; 

• взаимодействовать с тканями и предот-
вращать повторное проникновение 
бактерий в корневой канал;

• обеспечивать механическую и биологиче-
скую адгезию к дентину. 

Формирование 
эндодонтического 

доступа

Создание 
«ковровой дорожки» 

и формирование 
корневого канала

Ирригация 
системы 

корневых 
каналов

Дезинфекция 
и временное

пломбирование 
корневого 

канала

Обтурация

«AH Plus® – 

это золотой стандарт

среди силеров1».

• Самый клинически исследованный 
и проверенный эндодонтический силер 
на мировом рынке.

• Клинически доказан один из самых вы-
соких уровней рентгеноконтрастности, 
биосовместимости, адгезии к дентину.

• Предварительно заполненный 
готовый шприц.

• Экономия за счет одноразовых смеси-
тельных насадок.

• Идеальное соотношение при смешивании 
благодаря однородности обеих паст.

AH Plus Jet®

Силер для корневых каналов 

 Roggendorf, M: The usage of AH Plus and AH Plus Jet in the daily practice, ZMK (22), 144–145. 3/2006.
14



Полости с разрушением до трех поверхностей, 

как правило, были успешно восстановлены 

с помощью адгезивных композитных материалов.

Dammaschke T, Nykiel K, Sagheri D, Schäfer E.: Infl uence of coronal restorations on the fracture resistance 
of root canal-treated premolar and molar teeth: a retrospective study. Aust Endod J. 2013 Aug; 39(2): 48–56
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На следующих страницах вы найдете описание инновационных продуктов  для прямых
реставраций. Они были выпущены в большинстве стран мира, однако на некоторых рынках
выпуск еще находится в стадии подготовки. Если вас интересует более подробная инфор-
мация по этому вопросу, обратитесь в локальный офис Dentsply Sirona или к официаль-
ному дистрибьютору Dentsply Sirona.
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70 % стоматологов считают создание

контактного пункта самым сложным этапом

реставрации по классу II1.

Открытый или неправильно контуриро-
ванный межпроксимальный контакт может 
привести к перелому, а также к попаданию 
пищи в межпроксимальное пространство. 
Это может стать причиной воспаления па-
родонта, потери костной ткани и рециди-
ва кариеса.

1 DentalTown (2012). Restorative Dentistry. Monthly Poll: What is the most challenging part of a Class II Restoration?

При использовании композитных реставра-
ционных материалов решающее значение 

реставрации имеет предотвращение
попадания слюны и крови в рабочую зону.  
Избыточная влага при выполнении рестав-
рации ставит под угрозу её физические
свойства и окончательный успех.

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности

для долгосрочного клинического успеха
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1

2

2

3

4

5

7

6

1 Кольца из Ni-Ti сплава обладают 
повышенной прочностью на изгиб 
и памятью формы.

2 V-образные зубцы из пластика 
усилены стекловолокном.

3 Отверстия в клине под пинцет 
для легкого позиционирования 
и удаления.

4 Язычок для легкого позициониро-
вания и удаления матрицы.

5 Десневой выступ для предотвраще-
ния образования зазоров в апрокси-
мально-поддесневых зонах.

6 Анатомический изгиб: матрица идеаль-
но прилегает к зубу.

7 Выраженный краевой изгиб для 
достижения естественной анатомии.

Отсутствие бугра

Кольца с памятью формы
и клинья

Предоставил Д-р Дао

Де Ла Пенья

Курцманном

Диас

Хугенбергом

МОД-полость

Клинья друг на друге 
при работе в поддесневой 
области

Реставрация двух контакт-
ных пунктов соседних зубов

• Предсказуемые плотные контакты.
• Герметичное десневое прилегание.
• Нет излишков материала, меньше 

времени для финишной обработки.
• Простота использования.

Palodent® V3
Секционная матричная система
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 97 % опрошенных стоматологов утверждают, 
что слишком сухой или слишком влажный

дентин 
связь композитных реставраций

 

1.

Эндодонтические полости большие и глубо-
кие, с большой площадью дентина. Из-за  
повторяющихся этапов промывания 
и сушки во время эндодонтического ле-
чения дентин может демонстрировать раз-
личные степени увлажненности в одной 
и той же полости. 

Большинство адгезивов не могут обеспечить 
равн
отпрепарированной полости зуба при

омерное покрытие поверхности 

пересушенном или переувлажненном
дентине. Это приводит к:

• недостаточной герметичности 
структуры зуба;

•  снижению адгезионных характеристик;

•  нарушению краевого прилегания;

•  вторичному кариесу.

1 Source: Exevia Dental Shuttle Q1/2015, n=702 GDP‘s from Italy, France and Germany.

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности

на адгезивную может влиять  
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Активный контроль для надежных реставраций
• Универсальность использования со всеми техниками

 травления при любых показаниях.
• Активный контроль влаги, что позволяет добиться 
    надежной, высокой адгезии как на  пересушенном,
    так и на переувлажненном дентине. 
• Практически отсутствует послеоперационная 

чувствительность.
• Малая толщина пленки уменьшает скопление адгезива  

и не меняет геометрию полости, что не мешает фиксации
непрямой реставрации.

• Активное распространение адгезива в полости  помогает 

• Совместим со всеми композитами.
• Уникальная формула без HEMA, TGDMA и бисфенола: 
    минимальный риск биологической несовместимости
    или аллергических реакций как для пациента, так и для доктора

Способность смешиваться с водой

Single Bond Universal1 iBOND® Universal1 Prime&Bond® universal™

Не может преодолеть 
поверхностное натяжение воды. 
Вода и адгезив не смешиваются. 
Риск неполного покрытия 
поверхности адгезивом.

Не может преодолеть 
поверхностное натяжение воды. 
Вода и адгезив не смешиваются. 
Риск неполного покрытия 
поверхности адгезивом.

1 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.
2 Результаты внутренних исследований. Прочность на сдвиг универсальных адгезивов на дентине после увлажнения. 
 Данные предоставляются по запросу. 

Prime&Bond® universal
Универсальный адгезив

Средняя устойчивость к сдвигу, МПа

Prime&Bond®

universal™
Single Bond 

Universal1

20

0

40

10

30

50

iBOND® Universal1 Adhese Universal1 Clearfil Universal1

0 % 25 % 40 %

Уровень влажности

Растворитель изопропанол (спирт)

иламэ кунитнед каПМ ,гивдс ан иизегда алиС

8,223,43яинавилварторпомас емижер В

1,433,53яинавилварторп огоньлатот емижер В

2,7мкм ,икнелп йонвизегда анищлоТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Активно связывается с влагой, 
образуя однородную гомогенную 
смесь, и выводит её при 
испарении вместе с 
растворителем, создавая 
равномерный слой адгезива.

Прочность на сдвиг2

непокрытых участков.избежать сухих, 
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Многие полимеризационные лампы доставляют 

менее 35 % заявленной мощности на дно 

проксимальной полости при восстановлении

по II классу1.

У всех полимеризационных ламп происхо-
дит потеря мощности, которая уменьшает
количество энергии, поступающей в рестав-
рацию с расстояния (количество потерян-
ной энергии зависит от конкретной лампы). 
Дно глубокой проксимальной полости бу-
дет получать гораздо меньше энергии, чем
слой реставрации в непосредственной бли-
зости от полимеризационной лампы.

1 Irradiance Value Comparison among commercially available curing lights. BlueLight Analytics. (2012).

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности

Недостаточно отвержденный композит на дне 
реставрации будет поглощать воду и раство-
ряться, создавая краевой зазор – область для 
скопления бактерий. Такой композит требует 
замены, но повторное лечение может оказать-
ся трудоемким, т. к. недостаточно отвержден-
ные мономеры раздражают ткань десен,
вызывая кровотечение и затрудняя изоляцию.
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1  Согласно руководству SmartLite® Focus® по отверждению реставраций Dentsply Sirona. 
2 Глубина отверждения измерена в соответствии с ISO 4049. Данные предоставляются по запросу.
3 В данной клинической ситуации полимеризационная лампа должна располагаться 
 как можно ближе к реставрационному материалу.

Клинические преимущества
• Надежное светоотверждение 

на больших расстояниях.
• Однородный световой поток 

в зоне полимеризации.

мм

8

0

2

4

6

Один режим для всех показаний

8,5 см

330°

Клинические преимущества
• Превосходный доступ к полости.
• Простое управление одним нажатием.
• Один режим для прямых и непрямых

реставраций.

SmartLite® Focus®

Полимеризационная лампа

Надежная полимеризация
Оптическая система SmartLite® Focus® опти-
мизирует световой поток и обеспечивает 
его однородность.
Это обеспечивает рекомендуемую глубину
отверждения1 большинства светоотверж-
даемых реставрационных материалов 
Dentsply Sirona даже на расстоянии до 8 мм2,3.

Доступ к полости и удобное управление
SmartLite® Focus® обладает эргономичной
ручкой с вращающимся наконечником
и одной кнопкой. Нажатие кнопки активи-
рует 20-секундный цикл полимеризации.
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При работе в традиционной технике послой-
ного внесения для проксимальной полости 
глубиной 6 мм может потребоваться до че-
тырех слоев материала и световое отверж-
дение каждого внесенного слоя.

1 Council on Scientifi c Affairs of the American Dental Association. Spring 2009;4(2).
2 Bulk-fi lled posterior resin restorations based on stress-decreasing resin technology: a randomized, controlled 6-year evaluation. van  
 Dijken JWV, Pallesen U. Eur J Oral Sci. 2017 Aug;125(4):303-309. doi: 10.1111/eos.12351. Epub 2017 May 19.
3 Posterior bulk-fi lled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study. van Dijken JW, Pallesen U. J Dent.  
 2016 Aug;51:29-35. doi: 10.1016/j.jdent.2016.05.008. Epub 2016 May 26.

82 % стоматологов сообщают об использовании

 текучих композитов в качестве прокладки 

для улучшения краевого прилегания

при реставрациях II класса1.

Если реставрационный материал не при-
нимает форму препарированной полости, 
образуются незаполненные области или
пустоты, которые могут привести к реци-
диву кариеса.

SDR®

Базовый текучий композитный 
материал объемного внесения

Непревзойденный текучий композитный
материал объемного внесения 

Идеальная реставрация для идеального 
эндодонтического лечения!

• Многолетний клинический успех непре-
 взойденного материала для объемного
 внесения2,3.

• Толщина одного слоя до 4 мм экономит
 время внесения до 40 %.

• Самовыравнивающаяся консистенция –
 отличная адаптация даже в глубокой
 полости.

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности
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SDR® – рациональный заменитель дентина

Техника внесения SDR® – просто, быстро и эффективно

Экономия времени 
до 40 % по сравнению 
с традиционной 
техникой внесения.

Свойства самовыравнивания и превосходная адаптация в полости

Текучая консистенция SDR® 
обеспечивает превосходную 
самоадаптацию в полости.

Время

Полимеризационный стресс до 60 % ниже

Уникальный и запатентованный состав SDR® –
ключ к контролируемой полимеризации. 
Для помощи мономерам в формировании 
более «расслабленной» сети в состав вклю-
чен модулятор. Это позволяет компенсиро-

вать эффект уменьшения объема при поли-
меризации и уменьшить полимеризационное
напряжение. SDR® можно вносить порциями
толщиной до 4 мм, избегая трудоемкой и дли-
тельной техники послойного внесения.

1 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.
2 Результаты внутренних исследований. Данные предоставляются по запросу. 

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС МАТЕРИАЛА SDR® 
И МАТЕРИАЛОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ2

Жидкотекучий прокладочный материал

1-й слой – универсальный композит

3-й слой – универсальный композит

2-й слой – универсальный композит

SDR®

Перекрывающий слой –
универсальный композит

SDR® химически совместим со всеми композитами 
и адгезивами на основе метакрилатов
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… для использования в качестве 
… прокладочного материала 
… и метода bulk-fi ll в полостях 
… по I и II классу
• Внесение слоем до 4 мм.
• Идеальная адаптация к полости.
• Не требуется традиционный прокладоч-
 ный материал – простая процедура.

1 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.
2 Van Ende A et al., 2016: Effect of Bulk-fi lling on the Bonding Effi  cacy in Occlusal Class I Cavities. J Adhes Dent.;18(2): 119–24.
3 Bulk-Filling of high C-Factor posterior cavities: Effect on adhesion to cavity-bottom dent in (Van Ende et al. Dental Materials 29 (2013): 269–277)
4 Результаты внутренних исследований. Данные предоставляются по запросу. 

После обтурации 
гуттаперчей

Идеальный реставрационный материал…

предварительного этапа тестирования материала 
на адгезию к стенкам полости3 

Filtek 
Bulk Fill

Flowable1

TEC 
Bulk Fill1

SDR® Filtek 
Bulk Fill

Flowable1

TEC 
Bulk Fill1

SDR®
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ПРОЦЕНТ НЕУДАЧ 

… для постэндодонтического восстановления

Отличная адгезия к дентину в полостях 
с высоким С-фактором

• Не зафиксировано неудач предвари-
 тельного этапа тестирования материа-
 ла во время исследования.

• Надежная адгезия.

«Для снижения  риска дебондинга при объ-
емном внесении материала в полость с вы-
соким С-фактором особенно важен обосно-
ванный выбор композитного материала»2.

«Прочность сцепления на микроотрыв при
заполнении полости объемным слоем 4 мм
значительно снижалась, одно не для матери-

 ала SDR®, который  стабильно сохранял силу 
бондинга»3.

Относительное число (%) случаев, проявивших 
подтекание в системе корневых каналов4

Качественное запечатывание устьев 
корневых каналов обеспечивает:

• отсутствие подтекания внутрь
 корневых каналов;

• повышение успеха эндодонтиче-
 ского лечения.

Результат с нанокерамиче-
ским композитом Ceram·X®

duo+ в качестве перекры-
вающего материала

Идеальное самовырав-
нивание материала SDR®

«SDR® обеспечивает плот- 
ное запечатывание полости
зуба после эндодонтического
лечения, что является важным
фактором долгосрочного ус-
пеха». 

Профессор Шмиррмейстер, 
Университет Фрайбурга 
(Германия)

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности

Техника внесения SDR® Традиционная техника
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1 van Dijken JWV. Pallesen U. 2016: Posterior bulk-fi lled resin composite restorations: A 5-year randomized controlled clinical study; 
 J Dent 2016 Aug;51: 29–35.
2 Результаты внутренних исследований. Данные предоставляются по запросу. 
3 A randomized controlled three year evaluation of «bulk-fi lled» posterior resin restorations based on stress decreasing resin technology
 (van Dijken JWV, Pallesen U, Dent Mater 2014; 30(9): e245–51.

Многолетний клинический успех

Результаты пяти лет клинических исследований

JWV van Dijken и U. Pallesen1

В исследовании сравнили 100 реставраций 
по классу I и II, проведенных с SDR® и Ceram·X 
в технике bulk-fi ll, с таким же количеством 
работ, выполненных в традиционной техни-
ке с использованием Ceram·X в качестве 
перекрывающего композита1.

Результаты1

• Обе представленные техники показали
 надежный результат, качественное крае-
 вое прилегание и отсутствие изменения
 цвета реставраций.

• Процент неудач не является статистиче-
 ски значимым для обеих техник.

• Отсутствие постоперационной чувстви-
 тельности для обеих техник.

«Результаты исследования выявили, что техника bulk-fi ll (одномомент-
ное внесение материала слоем 4 мм) более долговечна и надежна 
по сравнению с традиционной техникой внесения слоем 2 мм при 
небольшом статистическом перевесе»1.

Результаты трех лет клинических исследований

J. Burgess и C. Munoz2

• Ни одной несостоятельной реставра-
 ции с применением SDR®.

• Отсутствие постоперационной
 чувствительности.

• Отсутствие неблагоприятного воздей-
 ствия на десну в зоне контакта с SDR®.

JWV van Dijken и U. Pallesen3

• Рандомизированное исследование ор-
 ганов ротовой полости типа split-mouth.

• Было установлено 15 пар реставраций
 по классу I и 38 пар реставраций 
 по классу II.

• Xeno®V/Ceram·X с применением SDR® 
 и без него.

• Стабильно высокий результат 
 для обеих групп.

• Не обнаружено качественных различий
 между двумя техниками.

5 ЛЕТ КЛИНИЧЕСКОГО УСПЕХА 
SDR®/ CERAM·X® (N=90)

«Не было зафиксировано 

2.

«В течение 3 лет исследования 
техника bulk-fi ll с применением 
SDR® показала высокую клини-
ческую эффективность, стати-
стически сопоставимую с тра-
диционной техникой»3.

вторичного кариеса, 
связанного с низким уровнем 
стресса смолы, и никаких 
сообщений о жалобах во 
время исследования»  
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Если композит липнет к ручному инст-
рументу, он может отклеиться от дна 
полости. Возможные последствия:

• требуются дополнительные усилия 
    при работе с материалом; 

• увеличивается время на внесение
    и моделировку материала;

• возможно образование пустот меж-
    ду поверхностью зуба и материалом;

• неудовлетворительные эстетические
    результаты.

74 % стоматологов не удовлетворены 

такими свойствами композитов, 

как адаптация и липкость1.

1 Dentsply Sirona Restorative. Опрос пользователей в 2015 г. (297 стоматологов в Европе).

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности
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Микрогранулированная структура 
SphereTEC™ связывает больше сво-
бодных частиц смолы, чем обычные
наполнители, поэтому материал
ceram.x® не липнет к моделировоч-
ным инструментам

1 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.

ceram.x® SphereTEC® one
Универсальный нанокерамический 
композитный материал

• Отличная адаптация и моделируемость.

• Концепция оттенков CLOUD shade: 
 5 оттенков для охвата всего диапазона 
 шкалы VITA®1.

• Быстрая и простая полируемость 
 для естественного блеска.

• Естественная эстетичность.

КОНЦЕПЦИЯ ОТТЕНКОВ CLOUD SHADE
5 ОБЛАЧНЫХ оттенков охватывают весь диапазон шкалы VITA®1.

VITA®1

A1 B1 C1 A3 C2 D3 D4A2 B2 D2 A4 C4A3.5 B3 B4 C3

A1 A2 A3 A3.5 A4

Микроструктурированная поверх-
ность наполнителя SphereTEC™
(d3.50 ~15 мкм) образована напы-
лением частиц бариевого стекла

РЭМ-снимок преполимеризованных
гранул SphereTEC™. Благодаря низ-
кому трению между сферическими
частицами материал легко адапти-
руется к стенкам полости и не тре-
бует усилий при выдавливании из
компьюлы. Это свойство называется
эффектом шарикоподшипника

Откройте для себя новую технологию наполнителя SphereTEC™
Морфология, распределение частиц по размерам и микроструктура поверхности 
являются ключевыми факторами для повышения комфорта  работы.

ОБЛАЧНЫЕ оттенки
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Матричная
система

Адгезивные
системы
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внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности

Быстрая полировка и блеск
Материал ceram.x® SphereTEC™ one демонстрирует 
естественный блеск после полировки силиконовыми 
или абразивными дисками. Например, с системой 
Enchance® глянцевая поверхность ceram.x® дости-
гается всего за 15 сек.

После 20 сек. полировкиПосле реставрации После финишной обработки

1 Данные предоставляются по запросу. 
2 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.  

Долговечность реставрации
ceram.x® SphereTEC™ one – идеальный универсальный 
композит для долговечных реставраций жевательной 
группы зубов.

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ1

МПа. 4-х точечный изгиб
после 2 недель хранения в воде

ceram.x® 
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НИЗКИЙ ИЗНОС1

Максимальная глубина,
мкм

«Прочность на изгиб 
определяет долговечность 
материала».

У. Лобауэр и Р. Белли, 2015 г.

«Высокая устойчивость 
к трещинам и сколам 
необходима, чтобы пре-
дотвратить распростране-
ние трещин в материале 
и добиться долговечно-
сти реставрации».

«В зоне жевательной нагруз-
ки самая большая истирае-
мость материала. Преиму-
щество ceram.x® SphereTEC™
one в низком износе. Это 
свойство позволяет сохра-
нить стабильную окклюзию».

У. Лобауэр и Р. Белли, 2015 г. Латта М. А., 2015 г.
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Реставрация фронтальной группы зубов1

Натуральная эстетика
ceram.x® SphereTEC™ one – это универсаль-
ный нанокерамический композит для жева-
тельной и фронтальной групп зубов. Мате-
риал показан для всех типов реставраций 
и любого типа полостей. Прямые рестав-
рации – с I по V класс по Блэку, непрямые –

изготовление накладок и вкладок. Эффект
«хамелеона» обеспечивает точное попадание
ние в цвет, гарантируя эстетичные рестав-
рации, выполненные в одной прозрачности. 

 34–23 вобуз иицарватсер елсоПиицарватсер оД
материалом ceram.x® SphereTEC™ 
one оттенка А3

Реставрация жевательной группы зубов2

Зуб 36 с кариесом на окклюзионной
поверхности

Реставрация с ceram.x® SphereTEC™ 
one оттенка А2 вернула зубу естест-
венную анатомию и натуральную 
эстетику

Непрямая реставрация2

Внесение SDR® и препарирование 
полости

Непрямая реставрация материалом 
ceram.x® SphereTEC™ оттенка А2

Реставрация с ceram.x® SphereTEC™ 
one оттенка А2 вернула зубу естест-
венную анатомию и натуральную 
эстетику

x.marec9404 OSIакитсиреткараХ ® SphereTEC™

004—аПМ ,еитажс ан ьтсончорП

531001 >аПМ ,ебигзи ан итсончорп ледерП

5,8—аПГ ,ебигзи ан итсогурпу ьлудоМ

06—01/5 VH ,усреккиВ оп ьтсодревТ

*%-.lov 16 од / %-.tw 97 од—**сев/меъбо ,ьтсонненлопаН

%-lov 3,2—акдасУ

Водопоглощение, мкг/мм3 8,610,04 ≤

Растворимость в воде***, мкг/мм3 2,0–5,7 ≤

Время отверждения 2 мм, с
500 МВт/см2 02—
800 МВт/см2 01—

03106 ≥с ,)кл 000 01( утевс к ьтсоньлетивтсвуЧ

3,20,2 >qe lA мм ,ьтсонтсартноконегтнеР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

*** Содержание неорганического наполнителя 72–73 wt.-% / 48–50 vol-%.
*** У SphereTEC™, как и у традиционного наполнителя, а также у фторида 
*** иттербия, содержание колеблется ±2 % в зависимости от оттенка.
*** Отрицательное значение из-за очень низкой растворимости.

Предоставил Д-р
Ян Клайн
(Великобритания).

Хосе Баильо 
(Испания).

Мануэль Пинон
(Испания).
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Традиционный процесс финирования и по-
лировки реставраций включает в себя не-
сколько этапов и требует использования
ряда абразивных материалов.

Этап финирования включает в себя удале-
ние излишков материала и контурирование. 

Более 70 % стоматологов отмечают, что простота

использования является одним 

из важнейших факторов при выборе системы 

финирования и полировки1.

Кроме того, время и усилия, необходимые 
для правильной обработки и стерилизации 
многоразовых инструментов для финиро-
вания, часто недооцениваются.

1 Exevia: Dental Shuttle Q4, 2016, Germany.

Матричная
система

Адгезивные
системы

Световое
отверждение

Bulk-Fill – 
материал 

для объемного 
внесения в полость

Композитная 
реставрация.

Финишная обработка 
и полировка 
поверхности

Для достижения желаемого клинического 
результата стоматологи в течение этого 
продолжительного и трудоемкого  процес-
са обычно меняют финирующие инстру-
менты несколько раз.
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Enhance®

Система для финишной обработки

1 da Costa J, Ferracane JL, OHSU (университет Oregon Health and Science University).
2 Не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona, Inc.

СЛАБЕЕ
НАЖИМ

СИЛЬНЕЕ
НАЖИМ

Удаление излишков реставрацион-
ного материала и контурирование

-си с ассалк II итсолоп яицарватсеРеинавориниФ
пользованием ceram.x® SphereTEC™ 
one и финирования с помощью
системы Enhance®
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Максимальный блеск1

Секунды Реставрация II класса, выполненная 
с помощью ceram.x® SphereTEC® one.
Конечный результат после полиров-
ки с Enhance® PoGo®

Система финишной обработки Enhance®

позволяет удалять излишки реставрационно-
го материала, проводить контурирование 
и финирование, просто изменяя силу нажи-
ма. С системой Enhance® вы всего за один 
шаг получите гладкую контурированную 
и естественно выглядящую поверхность. 

Нажмите сильнее для удаления излишков 
материала. Ослабьте давление для прове-
дения финишной обработки.

Enhance® PoGo®

Система для полировки

Максимум блеска от одной системы
После финишной обработки придайте 
реставрации зеркальный блеск, исполь-
зуя систему алмазных полиров Enhance® 
PoGo®.

ceram.x® SphereTEC™ one
+ Enhance®/Enhance® PoGo®

Filtek™ Ultimate 
+ диски Sof-lex™ 3 
(средний, тонкий, супертонкий)
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Информация для заказа

Эндодонтическое лечение

азаказ ялд .трАткудорП

Cavity Access, набор A030500000000

Cavity Access set
Набор для создания эндодонтического доступа 

азаказ ялд .трАткудорП

Start-X, разъем Satelec, насадка 1 A066000000100

Start-X, разъем Satelec, насадка 2 A066000000200

Start-X, разъем Satelec, насадка 3 A066000000300

Start-X, разъем Satelec, насадка 4 A066000000400

Start-X, разъем Satelec, насадка 5 A066000000500

Start-X, разъем Satelec, ассорти A066000090000

Start-X, раз. Satelec, пробн. набор A966000090100

Start-X™
Ультразвуковые насадки 

азаказ ялд .трАткудорП

Start-X, разъем EMS, насадка 1 A066100000100

Start-X, разъем EMS, насадка 2 A066100000200

Start-X, разъем EMS, насадка 3 A066100000300

Start-X, разъем EMS, насадка 4 A066100000400

Start-X, разъем EMS, насадка 5 A066100000500

Start-X, разъем EMS, ассорти A066100090000

Start-X, разъем EMS, пробн. набор A966100090100

азаказ ялд .трАткудорП

ProGlider, 21 мм, стерильн., 3 шт. A092322100103

ProGlider, 25 мм, стерильн., 3 шт. A092322500103

ProGlider, 31 мм, стерильн., 3 шт. A092323100103

ProGlider®

NiTi машинный инструмент для создания ковровой дорожки

азаказ ялд .трАткудорП

ProGlider, 21 мм, стерильн., 6 шт. A092622100103

ProGlider, 25 мм, стерильн., 6 шт. A092622500103

ProGlider, 31 мм, стерильн., 6 шт. A092623100103

азаказ ялд .трАткудорП

ProTaper Next X1, 21 мм, 3 шт. A080322100103

ProTaper Next X2, 21 мм, 3 шт. A080322100203

ProTaper Next X3, 21 мм, 3 шт. A080322100303

ProTaper Next X4, 21 мм, 3 шт. A080322100403

ProTaper Next X5, 21 мм, 3 шт. A080322100503

ProTaper Next, ассорти X1–X3, 
21 мм, 3 шт. 

A08032219A003

ProTaper Next X1, 25 мм, 3 шт. A080322500103

ProTaper Next X2, 25 мм, 3 шт. A080322500203

ProTaper Next X3, 25 мм, 3 шт. A080322500303

ProTaper Next®

NiTi машинный инструмент  

азаказ ялд .трАткудорП

ProTaper Next X4, 25 мм, 3 шт. A080322500403

ProTaper Next X5, 25 мм, 3 шт. A080322500503

ProTaper Next, ассорти X1–X3,
25 мм, 3 шт. 

A08032259A003

ProTaper Next X1, 31 мм, 3 шт. A080323100103

ProTaper Next X2, 31 мм, 3 шт. A080323100203

ProTaper Next X3, 31 мм, 3 шт. A080323100303

ProTaper Next X4, 31 мм, 3 шт. A080323100403

ProTaper Next X5, 31 мм, 3 шт. A080323100503

ProTaper Next, ассорти X1–X3, 
31 мм, 3 шт. 

A08032319A003

азаказ ялд .трАткудорП

000000000301AwoR ixiP xeporP

Propex Pixi®
Апекслокатор

32



азаказ ялд .трАткудорП

WaveOne Gold, Large, 
21 мм, стерильный, 3 шт.

A0753221G0L03

WaveOne Gold, Medium, 
21 мм, стерильный, 3 шт.

A0753221G0M03

WaveOne Gold, Primary,
21 мм, стерильный, 3 шт.

A0753221G0P03

WaveOne Gold, Small, 
21 мм, стерильный, 3 шт.

A0753221G0S03

WaveOne Gold, Large, 
25 мм, стерильный, 3 шт.

A0753225G0L03

WaveOne Gold, Medium, 
25 мм, стерильный, 3 шт.

A0753225G0M03

WaveOne Gold, Primary, 
25 мм, стерильный, 3 шт.

A0753225G0P03

WaveOne Gold, Small,
25 мм, стерильный, 3 шт.

A0753225G0S03

WaveOne Gold, Large, 
31 мм, стерильный, 3 шт.

A0753231G0L03

WaveOne Gold, Medium,
31 мм, стерильный, 3 шт.

A0753231G0M03

WaveOne Gold, Primary,
31 мм, стерильный, 3 шт.

A0753231G0P03

WaveOne Gold, Small,
31 мм, стерильный, 3 шт.

A0753231G0S03

WaveOne Gold, ассорти,
21 мм, стерильный, 4 шт.

A0754221G9A03

WaveOne Gold, ассорти,
25 мм, стерильный, 4 шт.

A0754225G9A03

WaveOne® Gold
NiTi машинный инструмент реципрокного типа движения 

азаказ ялд .трАткудорП

WaveOne Gold, ассорти 
31 мм, стерильный, 4 шт.

A0754231G9A03

WaveOne Gold, Large, 
21 мм, стерильный, 6 шт.

A0756221G0L03

WaveOne Gold, Medium, 
21 мм, стерильный, 6 шт.

A0756221G0M03

WaveOne Gold, Primary,
21 мм, стерильный, 6 шт.

A0756221G0P03

WaveOne Gold, Small, 
21 мм, стерильный, 6 шт.

A0756221G0S03

WaveOne Gold, Large, 
25 мм, стерильный, 6 шт.

A0756225G0L03

WaveOne Gold, Medium, 
25 мм, стерильный, 6 шт.

A0756225G0M03

WaveOne Gold, Primary, 
25 мм, стерильный, 6 шт.

A0756225G0P03

WaveOne Gold, Small,
25 мм, стерильный, 6 шт.

A0756225G0S03

WaveOne Gold, Large, 
31 мм, стерильный, 6 шт.

A0756231G0L03

WaveOne Gold, Medium,
31 мм, стерильный, 6 шт.

A0756231G0M03

WaveOne Gold, Primary,
31 мм, стерильный, 6 шт.

A0756231G0P03

WaveOne Gold, Small,
31 мм, стерильный, 6 шт.

A0756231G0S03

азаказ ялд .трАткудорП

A100400000000X-SMART эндодонтический мотор 

X-SMART™
Эндодонтический мотор

азаказ ялд .трАткудорП

000000000301AsulP tramS-X

X-Smart® Plus
Эндодонтический мотор

Endoactivator®

Аппарат для активации ирригационного раствора

азаказ ялд .трАткудорП

Endoactivator system kit A091100000000

Endoactivator handpiece driver A091200000000

Endoactivator, насадка small A091302201500

Endoactivator, насадка medium A091302202500

азаказ ялд .трАткудорП

Endoactivator, насадка large A091302203500

Endoactivator protection barriers A091400000000

Endoactivator rocker arm repl. kit A091600000000
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азаказ ялд .трАткудорП

AH Temp, набор 60620123

AH Temp™
Временный пломбировочный материал  

азаказ ялд .трАткудорП

AH Temp, набор канюль 60620124

азаказ ялд .трАткудорП

GuttaCore, обтуратор 020B, 
блистер

A1703B0042000

GuttaCore, обтуратор 025B, 
блистер

A1703B0042500

GuttaCore, обтуратор 030B, 
блистер

A1703B0043000

GuttaCore, обтуратор 035B, 
блистер

A1703B0043500

GuttaCore, обтуратор 040B, 
блистер

A1703B0044000

GuttaCore, обтуратор 045B, 
блистер

A1703B0044500

GuttaCore, обтуратор 050B, 
блистер

A1703B0045000

GuttaCore, обтуратор 055B, 
блистер

A1703B0045500

GuttaCore, обтуратор 060B, 
блистер

A1703B0046000

GuttaCore, обтуратор 070B, 
блистер

A1703B0047000

GuttaCore, обтуратор 080B, 
блистер

A1703B0048000

GuttaCore, обтуратор 090B, 
блистер

A1703B0049000

GuttaCore®

Обтурационная система 

азаказ ялд .трАткудорП

GuttaCore, обтуратор 020P, 
упаковка

A1703P0042000

GuttaCore, обтуратор 025P, 
упаковка

A1703P0042500

GuttaCore, обтуратор 030P, 
упаковка

A1703P0043000

GuttaCore, обтуратор 035P, 
упаковка

A1703P0043500

GuttaCore, обтуратор 040P, 
упаковка

A1703P0044000

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X2

A1803B0042500

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X3

A1803B0043000

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X4

A1803B0044000

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X5

A1803B0045000

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X2

A1803P0042500

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X3

A1803P0043000

GuttaCore, 
блистер для ProTaper Next X4

A1803P0044000

азаказ ялд .трАткудорП

AH Plus Jet, стартовый набор 60620115

AH Plus Jet, шприцы, рефил 60620118

AH Plus 
Силер для корневых каналов

азаказ ялд .трАткудорП

AH Plus Jet, смеш. насадки, рефил 60620116

AH Plus, 2 тюбика 60620112

Прямая реставрация

азаказ ялд .трАткудорП

Prime&Bond universal, 4 мл 60667350

Prime&Bond universal mini, 2,5 мл 60667351

Prime&Bond® universal
Универсальный адгезив 

азаказ ялд .трАткудорП

ClixDish, палетка, рефил 3 шт. 60667346
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азаказ ялд .трАткудорП

ceram.x® SphereTEC® one – 
адгезив P&B universal

60701643

ceram.x® SphereTEC® one, шприц A1 60701621

ceram.x® SphereTEC® one, шприц A2 60701622

ceram.x® SphereTEC® one, шприц A3 60701623

ceram.x® SphereTEC® one, шприц A4 60701624

ceram.x® SphereTEC® one, шприц A3.5 60701625

ceram.x® SphereTEC® one
Универсальный нанокерамический композитный материал

азаказ ялд .трАткудорП

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, стартовый набор 60701630

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, рефил A1 60701631

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, рефил A2

60701632

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, рефил A3

60701633

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, рефил A4

60701634

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, рефил A3.5

60701635

ceram.x® SphereTEC® one, 
компьюлы, рефил bw

60701636

азаказ ялд .трАткудорП

Palodent v3, стартовый набор EU 
(2 кольца, 20 матриц, 15 клиньев, 5 клиньев 
с защитой, щипцы, пинцет)

62500005

Palodent v3 ez coat, матрицы 3,5 мм
с тефлоновым покрытием, 50 шт.

659610V

Palodent v3 ez coat, матрицы 4,5 мм
с тефлоновым покрытием, 50 шт.

659620V

Palodent v3 ez coat, матрицы 5,5 мм
с тефлоновым покрытием, 50 шт.

659630V

Palodent v3 ez coat, матрицы 5,5 мм
с тефлоновым покрытием, 90 шт.

659640V

Palodent v3 ez coat, матрицы 6,5 мм
с тефлоновым покрытием, 50 шт.

659650V

Palodent v3 ez coat, матрицы 7,5 мм
с тефлоновым покрытием, 50 шт.

659660V

Palodent v3, стартовый набор
(1 кольцо, 100 матриц, 75 клиньев, 
30 клиньев с защитой)

659700V

Palodent v3, матрицы 3,5 мм/50 шт. 659710V

Palodent® V3
Секционная матричная система 

азаказ ялд .трАткудорП

Palodent v3, матрицы 4,5 мм/50 шт. 659720V

Palodent v3, матрицы 5,5 мм/50 шт. 659730V

Palodent v3, матрицы 5,5мм/100 шт. 659740V

Palodent v3, матрицы 6,5 мм/50 шт. 659750V

Palodent v3, универс. кольцо, 2 шт. 659760V

Palodent v3, узкое кольцо, 2 шт. 659770V

Palodent v3, клинья small 659780V

Palodent v3, клинья medium 659790V

Palodent v3, клинья large 659800V

Palodent v3, щипцы для кольца 659810V

Palodent v3, пинцет для матриц 659820V

Palodent v3, клинья small с защитой 659830V

Palodent v3, клинья med. с защитой 659840V

Palodent v3, клинья large с защитой 659850V

азаказ ялд .трАткудорП

02005446 sucoF etiLtramS

SmartLite Focus, батарея рефил 64450021

SmartLite® Focus®

Полимеризационная лампа 

азаказ ялд .трАткудорП

SmartLite Focus, блок питания 64450050

SmartLite Focus, зарядная станция 64450070

азаказ ялд .трАткудорП

Prisma Gloss – полировочная паста 624020

Finishing – диски, 30 шт. 624045X

Finishing – чашки, 30 шт. 624055X

Finishing – головки, 30 шт. 624065X

Finishing Sys R.A. – набор 624075

Enhance®

Система для финишной обработки 

азаказ ялд .трАткудорП

PoGo – диски, 30 шт. 662010Y

PoGo Enhance – полный набор, 1 шт. 662020

PoGo – головки, 30 шт. 662022Y

PoGo – чашки, 30 шт. 662023Y

PoGo – комбинир. набор из 30 шт. 662025Y

Enhance® PoGo®

Система для полировки 

Palodent v3 bands, 7.5 мм, 50 шт  659710V

азаказ ялд .трАткудорП

SDR, стартовый набор 60603000

SDR, рефил, 15 компьюл 60603002

SDR, эко-рефил, 50 компьюл 60603003

SDR®

Базовый текучий композитный материал объемного внесения

азаказ ялд .трАткудорП

SDR, шприц, рефил 3 шт. 60603005

SDR, насадки для шприца, 60 шт. 60603007

SDR, шприц, рефил 10 шт. 60603011
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ООО "Дентсплай Сирона"

115432, Россия, г. Москва, 
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, 
«Немецкий центр промышленности 
и торговли», офис 9-01

Телефон +7 (495) 725-10-87
Факс  +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com/ru-ru

facebook.com/dentsply.sirona.cis

instagram.com/dentsplysirona.cis
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